
Gasnitrieren

Unter Nitrieren versteht man eine Behandlung von Stahl um diesen zu härten.
Beim Gasnitrieren wird der Stahl in einer Ammoniakgas Umgebung mit leicht überdruck über einen
bestimmten Zeitraum behandelt.
Hier bei wird die Oberfläche mit Stickstoff angereichert.

Durch die Nitrierung erreichen die Seitenplatten des Wankelmotors eine höhere Haltbarkeit.
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